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Schriftenreihe: Sicherheit im Umgang mit Industriegasen

SICHERHEITSHINWEISE

Empfehlung zur Verhinderung eines Sprodbruchs
des AulBenmantels von vakuumisolierten Lager-
tanks fir tiefkalt verfliissigte (kryogene) Gase

In GroRbritannien entstand an einem stehenden Stickstofftank (Fassungsvermégen
60.000 Liter, hergestellt 1997) ein Sprodbruch des AuRenmantels.

Untersuchungen ergaben, dass sich an einer Rohrleitung im Vakuumraum ein
Ermidungsbruch entwickelt hatte, woraus ein Leck an einem T-Verbindungsstiick

entstand.

Wahrend einer unbestimmten Zeitspanne flhrte das austretende Gas am Leck zur
Erosion an einer benachbarten 40 mm-Rohrleitung. Die gréRere Rohrleitung wurde
an der Stelle (siehe nachfolgendes Bild) undicht, so dass kryogene Flussigkeit direkt
auf einen Bereich des aus Kohlenstoffstahl bestehenden AuBenmantels geleitet
wurde. In der Folge kam es am AuRenmantel zu einem Sprodbruch, wobei

Stahlteile in die Umgebung geschleudert wurden.
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Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass diese Undichtigkeiten auch an
Tankanlagen gleicher Bauart eintreten kdnnen, die zum Verlust des Vakuums,
Ansprechen der Vakuum-Entspannungseinrichtungen, ortlich zunehmender

Eisbildung fuhren.

Zu beachtende Risiken

Bei Lagertanks fiur tiefkalt verflissigte Gase mit entsprechenden
Rohrleitungssystemen besteht das Risiko eines versteckten Bruchs.

Das Auftreffen von kryogenen Flussigkeiten auf dem aus Kohlenstoffstahl
bestehenden Aullenmantel eines Lagertanks fiur tiefkalt verflissigte Gase kdnnte
zum Sproédbruch fuhren, durch den Personen und in der Nahe befindliche
sicherheitsempfindliche Anlagen oder geschlossene Systeme, wie Rohrleitungen,
Tanks oder andere Behalter durch herumfliegende Stahlteile gefahrdet werden

kdnnten.




Empfehlungen

1. Betreibern und Fillern von Lagertanks fur tiefkalt verfussigte Gase sollten
ausreichende Informationen und Schulungen vermittelt werden, die es
ihnen ermdoglichen, &ahnliche Schaden, die durch Eisbildung am
AuBlenmantel sichtbar werden, frihzeitig zu erkennen und dies dem

Eigentimer (bzw. Gaselieferanten) unverziglich mitzuteilen.

2. Der Eigentimer des Lagertanks hat die Ursache des Schadens unverziglich

ZU untersuchen.

3. Sollte festgestellt werden, dass die Vereisung gro3flachig wachst, muss der
Druck des Lagertanks unverziglich auf Atmospharendruck reduziert
werden.

Der gesamte Inhalt ist auf sichere Weise zu entleeren, z. B. durch Umflllen in

einen bereitzustellenden Transporttank.

4. Zur endgultigen Klarung der Schadensursache sollte der Eigentiumer den

Tankhersteller konsultieren, um die weitere Vorgehensweise festzulegen.

Diese Verbffentlichung entspricht dem Stand des technischen Wissens zum Zeitpunkt der Herausgabe. Der Verwender muss
die Anwendbarkeit auf seinen speziellen Fall und die Aktualitdt der ihm vorliegenden Fassung in eigener Verantwortlichkeit
prifen. Eine Haftung des IGV und derjenigen, die an der Ausarbeitung beteiligt waren, ist ausgeschlossen.
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